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通标标准技术服务有限公司广州分公司

授权签名

Violet Shi 史丽兰

批准签署人

客户名称： 中山市中益油墨涂料有限公司

客户地址： 中山市三角镇福泽路 13 号之二

样品名称： 溶剂型油墨 A
客户参考信息： 见附件

以上样品及信息由客户提供。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SGS 工作编号： GZP25-034387

样品接收时间： 2025 年 12 月 22 日

检测周期： 2025 年 12 月 22 日 ~ 2025 年 12 月 29 日

检测要求： 根据客户要求检测

检测方法： 见后续页。

检测结果： 见后续页。

检测要求 结论

欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及其修正法案(EU) 2018/2005 
第 51 条- 邻苯二甲酸酯

符合

欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及其修正法案(EU) 2015/326 第
52 条- 邻苯二甲酸酯

符合
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检测结果：

检测部件外观描述:

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述

SN1 A4 CAN25-0320123-0001.C004 深紫红色液体

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) MDL=  方法检出限

          (3) ND = 未检出( < MDL)
          (4) "-" = 未规定

欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及其修正法案(EU) 2018/2005 第 51 条- 邻苯二甲酸酯

检测方法： 参考 IEC 62321-8:2017，采用 GC-MS 进行分析。

检测项目 CAS No. 限值 单位 MDL A4
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 84-74-2 0.1 % 0.005 ND
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) 117-81-7 0.1 % 0.005 ND
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) 85-68-7 0.1 % 0.005 ND
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 84-69-5 0.1 % 0.005 ND
合计(DBP + BBP + DEHP+DIBP) - 0.1 % - ND
结论 符合

备注：

DBP、BBP、DEHP、DIBP 参考信息：欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及其修正法案(EU) 
2018/2005 第 51 条：

i) 不允许 DBP、BBP、DEHP、DIBP 单一质量浓度或质量浓度总和等于或高于 0.1%的可塑性物料用于玩具和

儿童护理品。

ii) 当玩具和儿童护理品中的可塑性物料含 DBP、BBP、DEHP 单一质量浓度或质量浓度总和等于或高于 0.1%
时，不得投放市场。另外，当玩具和儿童护理品中的可塑性物料含 DIBP 单一质量浓度或 DBP、BBP、
DEHP、DIBP 质量浓度总和等于或高于 0.1%时，2020 年 7 月 7 日后不得投放市场。

iii) 当成品中的可塑性物料含 DBP、BBP、DEHP、DIBP 单一质量浓度或质量浓度总和等于或高于 0.1%时，

2020 年 7 月 7 日后不得投放市场。

详细信息请参见 Regulation (EU) 2018/2005。

欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及其修正法案(EU) 2015/326 第 52 条- 邻苯二甲酸酯

检测方法： 参考 IEC 62321-8:2017，采用 GC-MS 进行分析。

检测项目 CAS No. 限值 单位 MDL A4

邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 28553-12-0 
/68515-48-0 - % 0.005 ND

邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 117-84-0 - % 0.005 ND
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检测项目 CAS No. 限值 单位 MDL A4

邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) 26761-40-0 
/68515-49-1 - % 0.005 ND

合计(DINP + DNOP + DIDP) - 0.1 % - ND
结论 符合

备注：

DINP、DNOP、DIDP 参考信息：欧盟法规(EC) No 1907/2006 REACH 附录 XVII 及修正法案(EU) 2015/326
第 52 条：      
i) 不允许 DINP、DNOP、DIDP 质量浓度高于 0.1%的可塑性物料用于可放入儿童口中的玩具和儿童护理品。

ii) 当可放入儿童口中的玩具和儿童护理品中的可塑性物料含 DINP，DNOP， DIDP 质量浓度高于 0.1%时，不

得投放市场。

详细信息请参见 Regulation (EU) 2015/326。
除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。
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附件

Phthalates 检测流程图

预处理

量取

用溶剂萃取

浓缩/稀释

过滤

气相色谱-质谱联用仪

数据
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附件：

SNC(C）、EVA、CPL、SNN、SNM、SNA、SND、SAD、SHG、S、SS、SU、SA、SB、SD、SX、SH、

SR、SY、SP、SF、RP、TPU、PET、PPD、PPF、PPG、PPVA、PAC、PM、RP、XD、YGH、PPE、

SNP、SNB、SSA、SBA、SUA、SUB、MA、MS、PEVA、CB、SO、ZY、EB、SL、EP、EG、EF、SG、

FM-、SNU、PTA、LPET、SNY、PA、

021/021A/021C/051A/051C/051B/070/070A/070S/071/073/073S/72/73/74/Black/Blue/Red/Yellow/100/100L/

102A/102/102D/102L/1202/1202A/103/103D/103L/105/105B/105D/105N/105H/1052/106/106D/106L/1006/2

01/201N/201L/203/203N/203L/2030/2030L/22036/22140/23001/206/206N/206L/210/250/2030/220/22140/25

1/280/300/300N/300L/302/302N/302L/3020/3020L/304/304L/305/305L/306/306N/306L/350/370/370N/370L/

376/378/379/3038/3038L/309/309L/3038N/401/401L/4010/4010N/4010L/403/403N/403L/404/404N/404L/40

8/408N/408L/430/480/500/500N/500L/50149/501/501A/501N/501L/502/505/506/506D/506L/601/601N/601L/

603/603L/131/131N/131L/133/133N/133L/135/135L/137/137N/137L/140/141A/148A/148N/159N/800/801/80

1C/801L/802/802L/803/803L/810/810L/901/901L/902/902L/9300/银浆 C/银浆 B/（青/红）金浆 C/（青/红）金

浆 B/绝缘银浆/绝缘（青/红）金浆/银粉 B/银粉 C/605/805/905/804/606/903/610/440/410/22858/尼龙立体金油

/SU-立体金油/SNC（C）-防渗透白/SNC（C）-消光剂/SNC（C）-超透厚版油/SNC（C）-慢干膏/PPF-立体

金油/7118-P83-A 高遮盖白/哑光浆/TPU-尼龙立体金油/TPU-超透厚版油
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样品照片：

CAN25-0320123-0001.C004

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

***报告结束***
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